
Certifikater efter EN10204
Certifikatbetegnelserne efter EN 10204 er blevet ændret. Den væsentligste ændring er en reduktion i antallet af certifikattyper:
•	 2.3 certifikat i den tidligere udgave er slettet.
•	 3.1 certifikat erstatter 3.1B certifikat i den tidligere udgave.
•	 3.2 certifikat erstatter 3.1A, 3.1C og inspektionsrapport 3.2 i den tidligere udgave.

Datablad

Certifikater efter EN 10204

Certifikat- 
betegnelse

Certifikattype 
(Dansk/Engelsk/Tysk)

Certifikatets indhold Certifikatets efterprøvning.

2.1 Værkserklæring/
Declaration of compliance
with order/
Werksbescheinigung

Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen.
(Forklaring: Producenten erklærer, at de leverede materialer er i 
overensstemmelse med ordren, men uden angivelse af prøveresul-
tater for de leverede produkter.)

Producenten

2.2 Værksattest/
Test report/
Werkzeugnis

Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen med angivelse af 
resultater opnået ved ikke-specifik inspektion.
(Forklaring: Producenten erklærer, at de leverede materialer er i 
overensstemmelse med ordren og med prøveresultater fra løbende 
produktion af lignende produkter – ikke specifik prøvning.)

Producenten

3.1 Inspektionscertifikat 3.1/
Inspection certificate 3.1/
Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen med angivelse af 
resultater opnået ved specifik inspektion.
(Forklaring: Indeholder resultatet af alle specificerede prøvninger 
udtaget fra selve det parti, der er leveret – specifik prøvning.
Prøvningsomfang er udført efter bestillingsnorm og ordre.)

Producentens autoriserede inspektions-
repræsentant uafhængigt af
produktionsafdelingen.

3.2 Inspektionscertifikat 3.2/
Inspection certificate 3.2/
Abnahmeprüfzeugnis 3.2

Erklæring om overensstemmelse med købsaftalen med angivelse af 
resultater opnået ved specifik inspektion.
(Forklaring: Indeholder resultatet af alle specificerede prøvninger 
udtaget fra selve det parti, der er leveret – specifik prøvning. Prøv-
ningsomfang er udført efter bestillingsnorm og ordre.

Producentens autoriserede inspek-
tionsrepræsentant uafhængigt af 
roduktionsafdelingen og enten købers 
autoriserede inspektionsrepræsentant 
eller inspektøren udpeget i henhold til 
officielle forskrifter.

Alle materialer fra vort lager i Taulov samt centrallagre i Sverige kan leveres med certifikat 3.1. Endvidere kan vi efter nærmere aftale og mod beregning tilby-
de materialer med 3.2 certifikat aftaget gennem de sædvanlige klassifikationsselskaber, så som LRS (Lloyds Register of Shipping), DNV (Det Norske Veritas), 
GL (Germanisher Llloyd), BV (Bureau Veritas), TÜV (Technischen Überwachungsvereine), ABS (American Bureau of Shipping).

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.


